Poštovana koleginice Gojković,
hvala na dodatnim korisnim sugestijama. 
f) da bi se izbegla moguća zabuna, to je izostavljeno u revidiranoj verziji rada. Obrazloženje zašto je stajala ova rečenica: kod taloženja takozvanih brzih metala, kao što su Pb, Cd, Zn, Sn, Ag (poznati i kao normalni metali), često dolazi do brze promene realne elektrodne površine prouzrokovane pojavom i rastom dendrita. To je naročito izraženo pri upotrebi koncentrovanih elektrolita. Kao posledica ovog efekta, umesto dobro definisanog platoa granične difuzione gustine struje, javlja se kosi plato. Jedan od razloga žašto smo koristili veoma razblažen elektrolit u ovom istraživanju je upravo bio da se izbegne ovaj efekat, 
j) u revidiranoj verziji rada mi smo izostavili deo koji se odnosi na mogućnost dvoelektronske izmene, i
redovi 125-126: Nakon uklanjanja simuliranih krivih koje predviđaju mogućnost dvoelektronske izmene ova rečenica je takođe postala suvišna, te je i ona uklonjena. 
